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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyeze wykonania i odbioru
robo6t dla sieci wodocagowych z tworzyw sztucznychrealizowanych w ramach zadania pt.
» Uzbrojenie w si€ wodochgows i kanalizacyjna dziatek budowlanych w Starej Kuni” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia prac przy realizacji sieci
wodochgowych i obejmu:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty montaowe:
e Rurochg ttoczny z rur PE-100 SDR17 PN10 Dz90 -560 mb

e Studnia wodomierzowa -1 szt.
e Hydrant przeciwpgarowy naziemny PH80 -2 szt.
e Studnia wodomierzowa -1 szt.
e Zasuwa odcinaga DN80 - 3 szt.

3. kontrola jakéci,

4. badania oraz proby

Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopdwaz zagszczeniem wykopow, zwzane
z wykonywaniem sieci wodogjowe] ugto w ST 02.

1.4. Charakterystyka terenu inwestyciji

Teren na ktérym planujeesrealizacg projektowanych robot stanowi grunt nigytkowany rolniczo.
Aktualnie dokonany zostat podziat geodezyjny na 18 dziatek budowlanych, ktére starmow
rozbudowe osiedla doméw jednorodzinnych zgodnie z olgwjcym planem zagospodarowania
przestrzennego.

1.5. Warunki gruntowo wodne.

Dane dotyczce warunkéw gruntowo-wodnych zawarto wd& opisowej dokumentacji projektowej
oraz ST 02 ,Roboty ziemne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi Normami (PN i EN-
PN), ,Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbioruWTWIiO) Sieci Wodocigowych " oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST,@0ymagania ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékowykonania robot oraz za zgodid@ dokumentagj
projektows , postanowieniami zawartymi w (WTWiO) dla sieci daziagowych, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze szfldudowlan.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam St 00
~Wymagania ogoélne” pkt 2

2.1 Materialy podstawowe

Wszystkie materiaty zyte do budowy urgzer powinny by zgodne z dokumentacjprojektows-
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowgdhoraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien powiadokilnspektora Nadzoru o proponowanyéhddiach otrzymania
materiatow przed rozpoeeiem ich dostawy.
Wykonawca zobowzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w posaestow, swiadectw
jakasci, specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunkow mesawych itp.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawcadgtawi szczegdtowe informacje
dotyczce zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw orazpodiednie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wowadtwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.
Rury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez werdw i widocznych ubytkéw.
Rury z tworzyw sztucznych winny byrwale oznaczone.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichsewee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zeldami
PZJ.
Do wykonania rob6t podstawowych w pkt.1.3 przewadsiy zastosowanie nagtujacych materiatow:
* Rury cgnieniowe z polietylenu PE-100 SDR 17 Dz 90migniu 1,0 MPa — wg
ISO 4427 4czone przez zgrzewanie za pomspawarek
* Rury ostonowe typu AROT DN100
* Uzbrojenie sieci wodoggowej :
- hydranty przeciwpgarowe naziemne DN8O0 z zasyw
- zasuwy odcinage DN80
- wezel wodomierzowy DN32- wodomierz Qn=6fim, zawadr
antyskaeniowy, zawory odcinage
- ksztattki: kotnierze, prostki, tréjniki, tuki - zgodnie z Doknentacy
Projektow (czs¢ rysunkowa)

2.2. Skladowanie rur oraz armatury

Sktadowanie materiatdbw na placu budowy powinno editysie na terenie rownym utwardzonym

z mazliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Rury powinny by zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami proingtonecznych oraz opadow
atmosferycznych. Temperatura w miejscu skltadowai@gowinna przekracza+r 30°C. Rury naley
przechowywa w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtn w stosach o wysokoi do 1,5 m.
Ksztattki i armatug oraz uszczelki naky przechowywé& w magazynie zamketiym oraz suchym.
Sktadowanie, transport i roztadunek rur z tworzyztusznych oraz armatury wykonywagodnie
z zaleceniami dostawcy tych materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze stosowania spgizi podano w ST 00 ,Wymagania ogolne".
Wymagania dotycgce sprztu do robot ziemnych zawarto w specyfikacji ST &hoty ziemne”.
Do wykonania rob6t montawych kedacych przedmiotem niniejszej ST pma stosowéa
nastpujacy, sprawny technicznie i dostosowany do technologiot sprzt:

- wciagarka gczna técuchowa

- dzwig
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- samochdd skrzyniowy

- urzdzenia mechaniczne daz€irur

- spawarki elektryczne

- zgrzewarki

- pompy do ewentualnego miejscowego odwodniegtopdw,
Wykonawca jest zobowiany do #ywania jedynie takiego spitm, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami PZJ, oraz projektu orgaifiizac
robét, ktory uzyskat akceptacinspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatlow, sgitm budowlanego, uadzen i urobku z rob6t ziemnych stosotva
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspekimdzorusrodki transportu. Wykonawca
zobowhzany jest do stosowania takigodkow transportu, ktoére pozwplunikmaé uszkodze,
odksztalcé przewaonych materiatéw.
Do transportu materialéw mpa stosowanastpujace srodki transport :

- samochdd skrzyniowy z dityca,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy.
Przewaone materiaty powinny ldy rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni zatadwe),
oraz zabezpieczone przed przemieszczaniemv sizasie ruchu pojazdu.
Rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami paaigymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wyst& poza pojazd Kwme rur nie mog by¢ diuzsze
niz 1 m. Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywa sie z zachowaniem wszelkicitodkéw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzucaze srodkéw transportowych, lecz roztadoévagodnie z zaleceniami
producenta. Przewoz rur PE meoodbywé sie tylko przy temperaturze powietrza od -50C do +300C
Przy ujemnych temperaturach nglezachowa szczegdln ostraznos¢ z uwagi na zwikszory
kruchas¢ tworzywa. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przaemasrodkach transportowych naile
przestrzegaprzepisow aktualnie obowdujacych w transporcie drogowym.
Dla usztywnienia przewmnych elementdw armatury najestosowa przektadki, rozpory, kliny
z drewna, gumy i innych materiatéw.
Zaladunek, roztadunek i transport materiatbw wykeay zgodnie z zaleceniami producenta
/ dostawcy elementow.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny ky
zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizempiot, ktory uzyskat akceptacjlnspektora
Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pogladem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpProjekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakich dola wykonywane roboty zwizane z budow sieci
wodochgowe].
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5.2 Roboty przygotowawcze
5.2.1 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboadujacymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodgtktory zobowazany jest wytycz§ i zastabilizowdé w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokoiowe (repery robocze) i dostarézWykonawcy szkic wytyczenia trasy
oraz wykaz punktéw wysokoiowych.

Przegcie tych punktow powinno ldy dokonane w obecidoi Inspektora Nadzoru. W oparciu
0 materialy dostarczone przez Zamawsago Wykonawca powinien przeprowagdzpomiary
geodezyjne niezlline do szczegbtowego wytyczenia robaot.

Tyczenie osi wodoggu wykon& nalezy w oparciu o DokumentagijProjektovg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pastwowej i innej osnowy geodezyjnej oki@nej w Dokumentacji Projektowe;.
Wyznaczone punkty na osi wodagu nie powinny b§ przesungte wigcej niz 3cm w stosunku do
projektowanych, a ezine punktéw na osi natg wyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku do
rzgdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi wykopdéw na powierzchni
terenu w celu odtworzenia osi wodgmi podczas prowadzenia robot.

Powyzsze roboty powinny kiy wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania rob@.wyznaczenia kragdzi wykopdow
stosowa nalezy dobrze widoczne paliki.

Roboty pomiarowe prowadzzgodnie ze ST.01 ,Roboty pomiarowe i prace geqgaeZy

5.2.2 Zabezpieczenie istniggego uzbrojenia na czas wykonywania robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca winien paaianic wiascicieli istniepcego
uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniama@abnymi do Dokumentacji Projektowej o przyseniu
do robot i ustali sposob ich zabezpieczenia na czas wykonywanid.robo

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie ze Specyfikacjrechniczia ST 02 ,, Roboty ziemne”.

Przed przysipieniem do wykonania ob6t ziemnych Wykonawca powinien zapoZnaic

z przebiegiem urgdzer podziemnych, wygpujacych na odcinku prowadzonych robét i oznacimh
przebieg trwale w terenie za pomoanakéw, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie skrzgwan wykopu z urzadzeniami podziemnymi przed ich uszkodzeniem powinno
by¢ wykonane w sposob wskazany przegtkownikéw tych uradzer. W razie potrzeby uazlzenie
podziemne mee by za zgod uzytkownika uradzenia podwieszone w sposOb zapevdoia
eksploatag. Powyzsze zabezpieczenia powinnyé¢bywzgkdnione w stawce jednostkowej robét. W
odlegtaici ustalonej przez aytkownikéw uradzer podziemnych Wykonawca nie te prowadz
rob6t ziemnych za pomacsprztu mechanicznego nawet, gdy ustalonabgkas¢ istniepcych
przewoddéw podziemnych znajduje gioza granicami robét w ptaszeénye pionowe).

5.4 Roboty montaowe

Po wykonaniu wykopu i przygotowania pogdozgodnie z ST 02 ,Roboty ziemne” ama przysipi¢
do wykonania robét montawych.

Spadki i gebokasci posadowienia kanatow powinny byggodne z DokumentacProjektova.

5.4.1 Rurochgi

Przewody wodoaigowe ukladé nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
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Materiaty wyte do budowy przewoddw powinny dygodne z Dokumentacprojektowa i ST. Rury
przed opuszczeniem do wykopu, rigleczysci¢ od wewntrz i z zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skieatta.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, omesmalery je recznie za pomacjednej lub dwu
lin. Po ul@zeniu zgodnie z osii niwelet, kazda rura powinngcisle przylegé do podiaa na catej
swej dlugdci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do j&j os
t aczenie rur polietylenowych naig wykona przez zgrzewanie doczotowe zgrzewsaelektryczn.
W miejscach zatamania trasy wodgri oraz przy odgarieniach nalgy stosowdé odpowiednie
ksztattki zgodnie z DokumentadProjektova.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga aby:
« zgrzewane rury miatyatsam srednic; i te same grubi@i scianek
« rury byly ustawione wspétosiowo
«  koncéwki rur bylty doktadnie wyréwnane
« temperatura podczas zgrzewaniad@w rur byta w przedziale od 24220°C
« czas usunrcia ptyty grzewczej przed dociskiem dadwki rury byt maliwie krotki ze
wzgledu na daa wrazliwos¢ na utlenianie
« sita docisku w czasie chlodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poigp
a w szczegollnwi w temperaturze powsj 100C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu,
w zwiazku z tym chiodzenie ztza odbywé si¢ powinno w sposéb naturalny bez
przyspieszania
Inne parametry takie jak:
+ sita docisku
+ Czas rozgrzewania
« czas dogrzewania
« czas zgrzewania i chtodzenie
powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakaczeniu prac monfawych w danym dniu naky otwarty koniec uleonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wgodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoonalery rury zasypa do
takie] wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.
Po ut@eniu wodocigu naley wykona obsypk rur piaskiem do wysokai 30cm ponad wierzch rury
z doktadnym podbiciem pachwin.
W miejscach pelczen naleey wodochg pozostawd odkryty dla dokonania kontroli szczekwod
W czasie trwania proby.

5.4.2 Uzbrojenie

Na odgadzieniach rurocigu zamontowa hydranty naziemne DN80 z zasuviszczegOly rozvazania
wezta hydrantowego przedstawiono we&@ rysunkowej dokumentacji projektowej.
Na odgatzieniu do ogrodkow dziatkowych zamontovav studni betonowej@l200 wezet
wodomierzowy DN32 zizony z :

- wodomierza Qn=6ith DN32

- zaworu antyskaenowego DN32

- zaworOw odcinajacych DN32
Wezel wodomierzowy wykonazgodnie z dokumentagcprojektovs (rys Nr 2.4).

5.5 Plukanie i dezynfekcja

Po zakaczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach pr&zgzelnéci naley dokond jego
ptukania, aywajac do tego celu czystej wody. délkos¢ przeptywu wody powinna ldytak dobrana,
aby mogta wyptuké& wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewadewod mena uzné za
dostatecznie wyptukany,jeli wyptywajaca z niego woda jest praeczysta i bezbarwna.
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Przewody wodoaigowe wody pitnej naly poda dezynfekcji za pomagcroztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorku sodu. Czastia dezynfekcji powinien wynié 24 godziny.

Po usuniciu wody zawierajcej chlor naley przeprowad#i ponowne ptukanie.

Dopuszcza si rezygnaag z dezynfekcji przewodu, zeli wyniki bada bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu przewodu wyla ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do
picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.6 Podhczenie do istniejcej sieci

Roboty przy wykonaniu posgitzenia do istnigcej sieci wodocigowej naley prowadzé pod
nadzorem jej wikiciela i wytkownika. Podiczenie wybudowanego wodagu naley wykona po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczedoo

Przed przysipieniem do robdt naky powiadomé wiasciciela sieci wodoagigowej oraz przygotowa
odpowiednie materiaty i spgiz tak , aby czas trwania robét przyaeteniu wodocigu byt jak
najkrotszy.

5.7 Préby szczelnxi

Préke szczelnéci przewoddéw wodoagowych przeprowadzinalezy zgodnie z wymaganiami hormy
PN-B-10725 :1997.

Przewdd nie mze by zewratrz zanieczyszczony. W czasie badania powinieé bypazliwiony
dostp do zhczy ze wszystkich stron. Kodwki odcinka przewodu oraz odgakenie dla hydrantu
powinny by zamknite za pomog za&lepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej ddagpowinien
by¢ zabezpieczony przed przestoem.

Na badanym odcinku przed pepbzczelnéci nie powinny by instalowane hydranty, zawory i inna
armatura za wygkiem zasuw, ktére powinny w czasie badani& bgtkowicie otwarte, a dlawiki
odciagnigte w sposob zapewnigly ich catkowit szczelnéc.

Nie nalery stosowd zasuw jako zamkné badanego odcinka przewodu.

Wyniki prob szczelngci powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego oraz/tkownika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogollne zasady kontroli jakéci robét

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Celem kontroli rob6t powinno liystwierdzenie oggnigtej jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania peinego zakresu badaa budowie w celu wykazania
nadzorowi Zamawiagego zgodnéci dostarczonych materiatdbw i zrealizowanych robot
z Dokumentagj Projektows oraz wymaganiami ST. Przed przyseniem do badania, Wykonawca
powinien powiadond Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminiaddnia a nagpnie
przedstawd na pgmie wyniki bada do jego akceptaciji. Wykonawca powiadomi pisemnipéktora
Nadzoru o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdr, maze kontynuowa po pisemnej akceptacii
odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Program bada
6.2.1 Zakres bada przy odbiorach czsciowych

W celu sprawdzenia prawidtow@ wykonanego wodoggu naley przeprowadzi badania przy
odbiorach technicznych ezxiowych i przy odbiorze technicznym hka@owym.
Zakres badaobejmuje:

- sprawdzenie zgodsdoi z dokumentagj Projektova,

- badania wykopow otwartych,

- sprawdzenie materiatow na zgodéi@ normami, atestami i warunkami ST,
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- sprawdzenie podia,

- sprawdzenie utenia przewodu,

- sprawdzenie zamontowanej armatury wosgawej
- sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu,

- sprawdzenie wynikéw ptukania i dezynfekcji

- badania szczeldoi.

6.2.2 Zakres bada przy odbiorze koncowym

Zakres badaprzy odbiorze kacowym obejmuje:

- sprawdzenie dokumentow budowy, a szczeg@ineprawdzenie projektu podstawowego lub
rysunkédw powykonawczych z naniesionymi zmianamiapaznanie gi z protokdtami oraz
ocenami wynikow badaprzy odbiorach egciowych,

- ogledziny zewrtrzne wykonanych robot.

6.3 Opis bada
Opis bada przeprowad# nalezy w kolejncsci okreslonej w punkcie 6.2.1 niniejszej ST.
6.3.1 Sprawdzenie zgodrimi z Dokumentacp Projektowa

Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonanych robot
z Dokumentag Projektows oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodob na podstawie ogtlizin
i pomiaréw.

6.3.2 Badania wykopow otwartych

Badania wykopow otwartych obejmaupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopow przed zalaniem wad zachowanie warunkéw bezpieédgeva pracy oraz obejmyj
sprawdzenie metod wykonywania wykopéw.

6.3.3 Sprawdzenie materiatdw na zgodré z normami, atestami i warunkami ST

Badanie materiatbw aytych do budowy wodoggu nastpuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okrgonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentéw
okreslajacych jakaéé wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami ckoeymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

6.3.4 Sprawdzenie podiza

Badania podiga sprawdza siprzez ogtdziny zewrtrzne i pomiar, przy czym grub® podiaza
piaskowego wykona naleey w trzech wybranych miejscach badanego odcinkatopad z
doktadndcia do 1cm. Badanie obejmuje rowniesytuowanie podia w planie, rzdnych podiga
przy wycia krzyza celowniczego i tawy celowniczej z doktadoia do 1cm, co 10m.

6.3.5 Sprawdzenie utzenia przewodu wodocigowego

Badanie utaenia przewodoéw na podio przeprowadza sipoprzez ogidziny zewrtrzne. Obejmuj

czynndci wskpne sprowadzage sé do pomiaru dtugeci z dokladnécia do 10cm isrednicy

z doktadndcia do 1cm, badania utenia przewodu w planie przeprowatnalezy z doktadnécia do

0,5cm w trzech dowolnie wybranych miejscach badarmpggewodu.

Badanie w zakresie gbokasci utozenia przewodu wodogjjowego wykonuje si przez pomiar
rzednej wierzchu rury oraz obliczeniezrdcy miedzy zmierzona rzedma a rzdmg terenu. pomiar
nalezy wykona z doktadnéci do 5cm dla przewodu co 50m oraz dladej zasuwy.
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6.3.6 Sprawdzenie zasypu i warstwy ochronnej zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadzalei badania warstwy ochronnej zasypu do powierzchni
terenu. Badanie warstwy ochronnej zasypu wykonalery przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem syp&omateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi (piasku). Pomiar wykokanalery z doktadnécia do 10cm w miejscach odlegltych nieeag]

niz 50m.

6.3.7 Badania efektow ptukania i dezynfekcji przewdu

Badanie ptukania i dezynfekcji przewodu przeproveadg poprzez sprawdzenie wynikow bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

6.3.8 Badania szczelrfmi odcinka przewodu wodocagowego

Badania szczeloi odcinka przewodu wodagjowego przeprowadzizgodnie z PN-81/B-10725.
Proly szczelnéci uznaje si za pozytywn jezeli podczas préby hydraulicznej spienie na
manometrze nie spadnie podczas 30 minzprisnienia prébnego.

6.3.9 Badania wykonania armatury wodocjgowej

Badanie polega na:
- sprawdzeniu zgodroi z rysunkami
- sprawdzeniu lokalizacji hydrantu
- sprawdzenie monta przewodu, ksztaltek i armatury

6.4  Ocena wynikow bada

Wyniki bada nalezy uzna& za dodatnie, jesli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznegtaty
utrzymane. Jeeli ktérekolwiek z wymaga nie zostato dopetnione, uznaalezy odpowiadajca mu
Cze$¢ za niezgoda z wymaganiami i po wykonaniu poprawek praygst do ponownych bada
i odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wgana ogdine”.
Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniaczy@istych ilgci
wbudowanego materiatu.
Jednostk obmiaru §:

- dlawodocigu 1 metr (m) rury dla kalego typugrednicy

- dla armatury 1 szt dla kdego typu Erednicy

- dla studni wodoaigowych 1szt. dla kalego typu &rednicy
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaiojakichkolwiek dodatkowych wielli
nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub niegitowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Zasady prowadzenia odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wyané& ogoline”.
W odbiorze kadego rodzaju rob6t musbrat udziat przedstawicielezytkownika.
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8.2.  Odbiodr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu (odbiory czsciowe)

Odbiory czsciowe powinny by przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie Gihiejszej ST.
Dokumenty ktére powinny ldydostarczone przy odbiorzeggziowym:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejiam@mi i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot (dane geotechniczne, stan tecknetlony przed przysipieniem do robo6t
przez podanie znakow wysalaowych ,reperdw, uzbrojenia podziemnego kokdego
Z kanatami),

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatow,

- wyniki przeprowadzonych bafla

8.3.  Odbiér koncowy

Odbidr kaxcowy powinien by przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6rilriejszej ST.
Do odbioru kaacowego Wykonawca zobow#any jest przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj Powykonawcz (Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami)
- Specyfikacje Techniczne
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszczg pdbiorze robot zanikagych i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zafece
- recepty i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy i Kstge Obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodnie z ST i Programem Zapewnienia 3ako
Robot
- deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa wg ST i programem zabezpieczenia jako
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzgych oraz protokéty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu
- kopic mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego riejstowe
do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robot
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmag powinny by zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@@go. Termin wykonania robét poprawkowych
i uzupetniagcych wyznacza komisja.

8.4.  Ocena wynikow odbioru

Wyniki bada naley uzna& za pozytywne, peli wymagania techniczne niniejszej Specyfikaciji
Technicznej zostaty dotrzymanezdk ktérekolwiek z wymaganie zostato dopetnione, uznaaley
odpowiadaica mu cz$¢ robot za niezgodnz wymaganiami i po wykonaniu poprawek prapst do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatdo podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Piatnnasapi po stwierdzeniu
zgodndci robot z Dokumentagj Projektova, niniejsz ST oraz odebraniu robét przez Inspektora
Nadzoru.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
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No o

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjgagician wykopu,
zabezpieczenie uydzen w wykopie i nad wykopem,

demonta i rozbidrke istniepcych nawierzchni i ueddzen zgodnie z DokumentagijProjektove,
wraz z transportem materiatu z rozbiorki,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podia piaskowego wg Dokumentacji Projektowej,

utozenie rur przewodowych,

zabudowanie armatury wodomierzowej,

badania szczeldoi rurociagu

zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem wg Dokumentacji Projektowej,
transport nadmiaru urobku,

przeprowadzenie niezbnych bada i pomiaréw wymaganych w ST,
wykonanie powykonawczej geodezyjnej inwentaryizaigebiegu ruroaigow.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlaned(olity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207,
p0z.2016 z péniejszymi zmianami)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002wr.sprawie dziennika  budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenizawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081poz. 953) z pimiejszymi
Zmianami.
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dzz l2003r. Nr 47 poz. 401).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wigéa 2000r w sprawie warunkéw jakim powinna
odpowiadé woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda aiesgza, woda wadpieliskach,
oraz zasad sprawowania kontroli jakowody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. W.82/20
poz. 937).

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemneotlahe. Wymagania ogoélne.

PN-B-10725:1997 — ,Wodagyi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania”.

PN-87/B-01060 - ,Ste wodochgowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wypaosania.

Technologia”.

PN-89/M-74091- ,Armatuta przemystowa. Hydrangdziemne na @nienie nominalne 1 MPa

PN-B-10736:1999 - ,Wykopy otwarte dla przewodéwdochgowych i kanalizacyjnych —

Warunki techniczne wykonania”.

PN-90/B-14501 - ,Zaprawy budowlane zwykle”.

PN-86/B-01802 - ,Antykorozyjne zabezpieczena budownictwie. Konstrukcje betonowe

I zelbetowe. Nazwy i ok&enia”.

BN-77/8931-12 - ,Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu”.

PN-B-10720:1998 - ,Wodagji. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze”

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztaltki z polietylenPE) i elementy dczace w rurocigach

cisnieniowych do wody

Warunki techniczne wykonania i odbioru rusgdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgjza- W-wa 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieaddwcagowych — Wymagania techniczne

COBRTI Instal Zeszyt 3 — Warszawa 2001r.

+Projekt uzbrojenia w sié wodocigowy i kanalizacyja dziatek budowlanych w Starej #i” 12



